
TABELLA: End of waste 

TIPOLOGIA 

CER 

 

Descrizione 

 

Processo di recupero END OF WASTE Utilizzi previsti 
Standard tecnici e 

ambientali 

Gruppo I a) 

Terre e rocce 

170504 

 

Terre e rocce diverse da 

quelle di cui alla voce 

170503 

R5: macinazione, selezione 

granulometrica e separazione 

della frazione metallica e delle 

frazioni indesiderate per 

l’ottenimento di prodotti 

conformi alle specifiche norme 

tecniche 

Aggregato per usi non 

legati 

produzione di aggregati per 

miscele non legate di aggregati 

UNI11531-1 

UNI EN 13285 

UNI 13242 

Test di cessione ai sensi 

dell’All. 3 al DM 

05.02.98 

Aggregati per recuperi 

ambientali, riempimenti e 

colmate, non afferenti ad opere 

infrastrutturali 

UNI 11531-1 

Rispetto limiti col.A/B 

della tabella 1 All. 5 alla 

parte IV del D.Lgs. 

152/2006 in funzione 

della destinazione 

Test di cessione ai sensi 

dell’All. 3 al DM 

05.02.98 e COD tra i 

parametri del test di 

cessione 



Gruppo I b) 

Fanghi da 
dragaggio 

170506 

Materiale da dragaggio, 

diverso da quello di cui 

alla voce 170505 

R5: macinazione, selezione 

granulometrica e separazione 

della frazione metallica e delle 

frazioni indesiderate per 

l’ottenimento di prodotti 

conformi alle specifiche norme 

tecniche 

Aggregati per usi non 

legati 

Aggregati per miscele non 

legate 

UNI EN 13242 

UNI EN 13285 

UNI EN 11531-1 

Test di cessione ai sensi 

dell’All. 3 al DM 

05.02.98 

Aggregati per recuperi 

ambientali, riempimenti e 

colmate, non afferenti ad opere 

infrastrutturali, secondo i 

requisiti previsti dall’allegato 

UNI 11531-1 

Rispetto dei limiti di 

colonna A/B della tabella 

1 All. 5 parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 in 

funzione della 

destinazione urbanistica 

del sito di destino 

 

Test di cessione ai sensi 

dell’All.3 al DM 05.02.98 

e COD tra i parametri del 

test di cessione 

Miscele per usi legati 

Aggregati per conglomerati 

cementizi 

UNI EN 12620 

Test di cessione ai sensi 

dell’All. 3 al DM 

05..02.98 

Test di cessione a ph 

variabile in funzione della 

percentuale di legante 

addizionato 

Aggregati per conglomerati 

bituminosi 

UNI EN 13043 

Test di cessione ai sensi 

dell’All. 3 al DM 

05.02.98 

Aggregati per conglomerati 

cementizi miscele legate e non 

legate 

UNI EN 13242 

Gruppo II 
Rifiuti da 
attività di 
bonifica 

191302 

Rifiuti solidi prodotti da 

operazioni di bonifica 

di terreni, diversi da 

quelli di cui alla voce 

R5: macinazione, selezione 

granulometrica e separazione 

della frazione metallica e delle 

frazioni indesiderate per 

l’ottenimento di prodotti 

Aggregato per usi non 

legati 
Aggregati per miscele non 

legate 

UNI EN 13242 

UNI EN 13285 

UNI 11531-1 

Test di cessione ai sensi 

dell’all. 3 al DM 05.02.98 



191301 conformi alle specifiche norme 

tecniche 

Aggregati per recuperi 

ambientali,riempimenti e 

colmate, non afferenti ad opere 

infrastrutturali, secondo i 

requisiti previsti dall’allegato 

UNI 11531-1 

Test di cessione ai sensi 

dell’all. 3 al DM 05.02.98 

Rispetto dei limiti di col. 

A/B della Tab. 1 All. 5 

parte IV del D.Lgs 

152/2006 in funzione 

della destinazione 

urbanistica del sito di 

destino 

Aggregati per usi legati 

Aggregati per calcestruzzi 

UNI EN 12620 

UNI 8520 

Prospetto E3 UNI EN 206 

Test di cessione ai sensi 

dell’all. 3 al DM 05.02.98 

Aggregati per miscele legate 

con legante idraulico 

UNI EN 14227-1 e 

14227-5 

UNI EN 13242 

Test di cessione ai sensi 

dell’All. 3 al DM 

05.02.98 

Test di cessione a ph 

variabile in funzione della 

percentuale di legante 

addizionato 

Gruppo III 

030101 
Corteccia e sughero di 

legno vergine 

R3 Selezione e cernita e 

riduzione volumetrica 

Cippato di legno 
Recupero energetico 

UNI EN ISO 17225-1 

prospetto 5 

 

 

 

 

Allegato X, parte II, sez. 

4, punto 1 lett. c) e d) 

parte IV del D.Lgs. 

152/2006 

030105 

Segatura, trucioli, 

residui di taglio, legno, 

pannelli di truciolare e 

piallacci diversi da 

quelli di cui alla voce 

030104 

150103 Legno vergine 

191207 
Legno vergine da 

selezione 

200201 

Rifiuti biodegradabili 

limitatamente alla parte 

legnosa costituita da 

ramaglie e scarti di 

potatura 

200138 Legno vergine 

200303 Rifiuti della pulizia 

delle strade 



limitatamente ai rifiuti 

spiaggiati derivanti 

dalla pulizia dei litorali, 

composti 

principalmente da 

sostanza legnosa 

vergine 

 

 

 


